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Date Support PréparationEtat du support Domaine d'application Exposition

22/05/2019

Observations
Grammage

(gr/m²)ApplicationDiluantAccélérateurCatalyseurCode article Libellé article SéchageFT

PF051-015 SIMAPRIM PU BEIGE DUR19150 à 20 % DV9955 de 0 à 20 %

sechage 4H ,au delà de 24h egrenage grain 320

DV01S-35137 Bronze Doré +

sechage 24h, polissage grain 320/400/600

PF048VB50 SIMACRYL MS SAT B50 Incolore DUR19150 à 20 % DV9955 de 10 à 30 %

Remarques

 

https://peintures-simab.com/wp-content/uploads/FT_PF051.pdf
https://peintures-simab.com/wp-content/uploads/FT_PF048V.pdf

